
L E A D E R  D E  L’ E N T R E T I E N  D U R A B L E  D E  V O S  R O U T E S

SAMI



EXÉCUTION
Après un balayage/lavage du 
support, un liant chaud à base 
de bitume élastomère est appli-
qué puis recouvert de gravillons 
pré-enrobés.

Les +
•	 Cohésion
•	 Rapidité
•	 Étanchéité
•	 Anti-fissures
•	 Technique à chaud

Domaines d’application
Cette technique est utilisée comme couche de liaison, principalement 
sur autoroute.

SAMI
Le SAMI est une membrane en bitume modifié aux polymères absorbant les tensions  

et empêchant la propagation des fissures entre deux couches.

LIANT
Le bitume est modifié aux poly-
mères et posé à 175°C.

GRAVILLONS
Les gravillons sont pré-enro-
bés dans un poste d’enrobage à 
150°C.
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